
La adhesión de los anillos de goma en los pistones se ha vuelto especialmente un 

problema típico, debido a las nuevas tecnologías utilizadas en la industria de la 

ingeniería. Las separaciones entre los anillos de los pistones y las ranuras se han 

hecho más estrechas. Cualquier capa delgada de sedimentos puede causar fallas en 

el funcionamiento del motor. Como consecuencia, hay una pérdida de presión, un 

aumento en el consumo de aceite, un desgaste acelerado del motor y reparaciones 

costosas.
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¡ATENCIÓN! Nunca lo utilice para motocicletas con un embrague húmedo.

El aditivo se utiliza para limpiar el sistema de aceite cuando se reemplaza el 
aceite del motor:
Proporcionará una limpieza suave del sistema de aceite
Evitará que se adhieran los anillos de los pistones
Elimina depósitos y lodos de alta temperatura del motor, mejorando así la 
eficiencia del aceite de motor nuevo
Es compatible con todos los aceites de motor disponibles comercialmente
Es recomendable usarlo en cada cambio de aceite para todos los motores 
de gasolina y diesel, especialmente cuando la calidad del combustible es 
baja
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